ENGENHARIA E
A R CTECNOLOGIA LTDA

DIVISAO ENG. DA QUALIDADE

Cliente: GRIFO ARQUITETURA LTDA Material: AREIA FINA SILTOSA
Obra: SESC ITUIUTABA MG Amostra N2: 1 Cert.: 195/16
A/C.: ENG IGOR Local de coleta: ENTREGUE NO LAB.
Determinacao do teor de umidade Peneiramento Grosso
Peso da amostra total Umida (g): 1000,0
Cépsula n® 38 134
Peso da amostra total seca (g): 971,4
, Peneiras i o ; o
Peso Total Umido (g) 103.40 110,66 Peso retido %% retido % retido | % que passa da amostra
Ne mm (9) acumulado total
2" 50,8 0,00 0,0 0,0 100,0
Peso Total Seco (9) 100,71 108,16
1" 254 0,00 0,0 0,0 100,0
. 3/8" 9,5 0,00 0,0 0,0 100,0
Peso da Agua (g) 2,69 2,50
4 4,8 0,00 0,0 0,0 100,0
10 2,0 0,00 0,0 0,0 100,0
Tara da Capsula (g) 13,81 18,74 - -
Peneiramento Fino
Peso da amostra parcial umida (g): 100,0
Peso do Solo Seco () 86,90 89,42
Peso da amostra parcial seca (g): 97,1
Peneiras ; o : % que passa| % que passa
Teor de Umidade (%) 3,1 2,8 Peso retido % retido % retido da amostra | da amostra
Ne mm (9) acumulado | g total
. o 40 0,42 2,76 2,8 2,8 97,2 97,2
Umidade Média (%) 2,9
200 0,075 68,01 70,0 72,9 27,1 27,1
Peneiras
200 40 10 4
100 2 ® g g g 4 0
90 /‘ 10
o 80 / 20
g 70 / 30 ,§
S 60 0 =
E 50 / 50 ]
g 40 / 60 g
o
8 30 & 70 6
5 o
a 20 80
10 90
0 T T T 100
0,01 0,1 1 10 100
Diametro dos graos (mm)
Argila + silte Areia fina Areia grossa Pedregulho
271 % 70,0 % 28 % 00 %
Classificacao: ')
Faixa do DNER: ﬁ ) / /
Data da coleta: ‘ Q
- | e
Data do ensaio: Laboratorista: Eng. Paulo Afonso A. Dorca
17/5/2016 MARCELO CREA 104253 / MG

Uberlandia — MG — Rua Ignez Favato 220, DI - CEP 38402-340 — Telefone: (34) 3232-9066 — Telefax: (34) 3232-6212
Uberaba — MG — Av. Apolonio Sales, 520 — Bairro Sao Benedito — CEP 38020-430 — Telefax: (34) 3336-6442
Belo Horizonte website: www.arcengenharia.eng.br




ENGENHARIA E
A R CTECNOLOGIA LTDA

DIVISAO ENG. DA QUALIDADE

Cliente: GRIFO ARQUITETURA LTDA Material: areia siltosa
Cert.: 204/16

Obra: SESC ITUIUTABA MG Amostra N2: 10
A/C.: ENG IGOR Local de coleta: entregue no laboratério

Capsula N°
Capsula + Solo Umido (g)
Capsula+ Solo Seco (g)
Capsula (g)

Peso da Agua (g)
Peso do Solo Seco (g)
Ne. de Golpes
Umidade (%)

Limite de Liquidez - LL (%)

NL

Capsula N°
Capsula + Solo Umido (g)
Capsula + Solo Seco (g)
Capsula (g)
Peso da Agua (g)
Peso do Solo Seco (g)
Umidade (%)
Resultados Utilizados
Limite de Plasticidade - LP (%) NP
indice de Plasticidade - IP (%) NP

Limite de Liquidez

100

Ne. de Golpes

10 T : . T T T ; T
20 21 22 23 24 25 27 28 29 30
Umidade (%)

Classificacao H.R.B.: A-2-5
indice de grupo (IG): 0,0
yd

Data da coleta:

Data do ensaio: Laboratorista:
MARCELO CREA 104253 / MG

17/5/2016

Uberlandia — MG — Rua Ignez Favato 220, DI - CEP 38402-340 — Telefone: (34) 3232-9066 — Telefax: (34) 3232-6212
Uberaba — MG — Av. Apolonio Sales, 520 — Bairro Sao Benedito — CEP 38020-430 — Telefax: (34) 3336-6442
Belo Horizonte website: www.arcengenharia.eng.br




ENGENHARIA E
A R CTECNOLOGIA LTDA

DIVISAO ENG. DA QUALIDADE

Cliente: GRIFO ARQUITETURA LTDA Material: areia siltosa
Cert.: 203/16

Obra: SESC ITUIUTABA MG Amostra N2: 9
A/C.: ENG IGOR Local de coleta: entregue no laboratério

Capsula N°
Capsula + Solo Umido (g)
Capsula+ Solo Seco (g)
Capsula (g)

Peso da Agua (g)
Peso do Solo Seco (g)
Ne. de Golpes
Umidade (%)

Limite de Liquidez - LL (%)

NL

Capsula N°
Capsula + Solo Umido (g)
Capsula + Solo Seco (g)
Capsula (g)
Peso da Agua (g)
Peso do Solo Seco (g)
Umidade (%)
Resultados Utilizados
Limite de Plasticidade - LP (%) NP
indice de Plasticidade - IP (%) NP

Limite de Liquidez

100

Ne. de Golpes

10 T : . T T T ; T
20 21 22 23 24 25 27 28 29 30
Umidade (%)

Classificacao H.R.B.: A-2-5
indice de grupo (IG): 0,0

N

Data da coleta:

Data do ensaio: Laboratorista: .
MARCELO CREA 104253 / MG

17/5/2016

Uberlandia — MG — Rua Ignez Favato 220, DI - CEP 38402-340 — Telefone: (34) 3232-9066 — Telefax: (34) 3232-6212
Uberaba — MG — Av. Apolonio Sales, 520 — Bairro Sao Benedito — CEP 38020-430 — Telefax: (34) 3336-6442
Belo Horizonte website: www.arcengenharia.eng.br




ENGENHARIA E
A R CTECNOLOGIA LTDA

DIVISAO ENG. DA QUALIDADE

Cliente: GRIFO ARQUITETURA LTDA Material: areia siltosa
Cert.: 202/16

Obra: SESC ITUIUTABA MG Amostra N2: 8
A/C.: ENG IGOR Local de coleta: entregue no laboratério

Capsula N°
Capsula + Solo Umido (g)
Capsula+ Solo Seco (g)
Capsula (g)

Peso da Agua (g)
Peso do Solo Seco (g)
Ne. de Golpes
Umidade (%)

Limite de Liquidez - LL (%)

NL

Capsula N°
Capsula + Solo Umido (g)
Capsula + Solo Seco (g)
Capsula (g)
Peso da Agua (g)
Peso do Solo Seco (g)
Umidade (%)
Resultados Utilizados
Limite de Plasticidade - LP (%) NP
indice de Plasticidade - IP (%) NP

Limite de Liquidez

100

Ne. de Golpes

10 T : . T T T ; T
20 21 22 23 24 25 27 28 29 30
Umidade (%)

Classificacao H.R.B.: A-2-5
indice de grupo (IG): 0,0

N

Data da coleta:

Data do ensaio: Laboratorista: .
MARCELO CREA 104253 / MG

17/5/2016

Uberlandia — MG — Rua Ignez Favato 220, DI - CEP 38402-340 — Telefone: (34) 3232-9066 — Telefax: (34) 3232-6212
Uberaba — MG — Av. Apolonio Sales, 520 — Bairro Sao Benedito — CEP 38020-430 — Telefax: (34) 3336-6442
Belo Horizonte website: www.arcengenharia.eng.br




ENGENHARIA E
A R CTECNOLOGIA LTDA

DIVISAO ENG. DA QUALIDADE

Cliente: GRIFO ARQUITETURA LTDA Material: areia siltosa
Cert.: 201/16

Obra: SESC ITUIUTABA MG Amostra N2: 7
A/C.: ENG IGOR Local de coleta: entregue no laboratério

Capsula N°
Capsula + Solo Umido (g)
Capsula+ Solo Seco (g)
Capsula (g)

Peso da Agua (g)
Peso do Solo Seco (g)
Ne. de Golpes
Umidade (%)

Limite de Liquidez - LL (%)

NL

Capsula N°
Capsula + Solo Umido (g)
Capsula + Solo Seco (g)
Capsula (g)
Peso da Agua (g)
Peso do Solo Seco (g)
Umidade (%)
Resultados Utilizados
Limite de Plasticidade - LP (%) NP
indice de Plasticidade - IP (%) NP

Limite de Liquidez

100

Ne. de Golpes

10 T : . T T T ; T
20 21 22 23 24 25 27 28 29 30
Umidade (%)

Classificacao H.R.B.: A-2-5
indice de grupo (IG): 0,0

N

Data da coleta:

Data do ensaio: Laboratorista: .
MARCELO CREA 104253 / MG

17/5/2016

Uberlandia — MG — Rua Ignez Favato 220, DI - CEP 38402-340 — Telefone: (34) 3232-9066 — Telefax: (34) 3232-6212
Uberaba — MG — Av. Apolonio Sales, 520 — Bairro Sao Benedito — CEP 38020-430 — Telefax: (34) 3336-6442
Belo Horizonte website: www.arcengenharia.eng.br




ENGENHARIA E
A R CTECNOLOGIA LTDA

DIVISAO ENG. DA QUALIDADE

Cliente: GRIFO ARQUITETURA LTDA Material: areia siltosa
Cert.: 200/16

Obra: SESC ITUIUTABA MG Amostra N2: 6
A/C.: ENG IGOR Local de coleta: entregue no laboratério

Capsula N°
Capsula + Solo Umido (g)
Capsula+ Solo Seco (g)
Capsula (g)

Peso da Agua (g)
Peso do Solo Seco (g)
Ne. de Golpes
Umidade (%)

Limite de Liquidez - LL (%)

NL

Capsula N°
Capsula + Solo Umido (g)
Capsula + Solo Seco (g)
Capsula (g)
Peso da Agua (g)
Peso do Solo Seco (g)
Umidade (%)
Resultados Utilizados
Limite de Plasticidade - LP (%) NP
indice de Plasticidade - IP (%) NP

Limite de Liquidez

100

Ne. de Golpes

10 T : . T T T ; T
20 21 22 23 24 25 27 28 29 30
Umidade (%)

Classificacao H.R.B.: A-2-5
indice de grupo (IG): 0,0

N

Data da coleta:

Data do ensaio: Laboratorista: .
MARCELO CREA 104253 / MG

17/5/2016

Uberlandia — MG — Rua Ignez Favato 220, DI - CEP 38402-340 — Telefone: (34) 3232-9066 — Telefax: (34) 3232-6212
Uberaba — MG — Av. Apolonio Sales, 520 — Bairro Sao Benedito — CEP 38020-430 — Telefax: (34) 3336-6442
Belo Horizonte website: www.arcengenharia.eng.br




ENGENHARIA E
A R CTECNOLOGIA LTDA

DIVISAO ENG. DA QUALIDADE

Cliente: GRIFO ARQUITETURA LTDA Material: areia siltosa
Cert.: 199/16

Obra: SESC ITUIUTABA MG Amostra N2: 5
A/C.: ENG IGOR Local de coleta: entregue no laboratério

Capsula N°
Capsula + Solo Umido (g)
Capsula+ Solo Seco (g)
Capsula (g)

Peso da Agua (g)
Peso do Solo Seco (g)
Ne. de Golpes
Umidade (%)

Limite de Liquidez - LL (%)

NL

Capsula N°
Capsula + Solo Umido (g)
Capsula + Solo Seco (g)
Capsula (g)
Peso da Agua (g)
Peso do Solo Seco (g)
Umidade (%)
Resultados Utilizados
Limite de Plasticidade - LP (%) NP
indice de Plasticidade - IP (%) NP

Limite de Liquidez

100

Ne. de Golpes

10 T : . T T T ; T
20 21 22 23 24 25 27 28 29 30
Umidade (%)

Classificacao H.R.B.: A-2-5
indice de grupo (IG): 0,0

N

Data da coleta:

Data do ensaio: Laboratorista: .
MARCELO CREA 104253 / MG

17/5/2016

Uberlandia — MG — Rua Ignez Favato 220, DI - CEP 38402-340 — Telefone: (34) 3232-9066 — Telefax: (34) 3232-6212
Uberaba — MG — Av. Apolonio Sales, 520 — Bairro Sao Benedito — CEP 38020-430 — Telefax: (34) 3336-6442
Belo Horizonte website: www.arcengenharia.eng.br




ENGENHARIA E
A R CTECNOLOGIA LTDA

DIVISAO ENG. DA QUALIDADE

Cliente: GRIFO ARQUITETURA LTDA Material: areia siltosa
Cert.: 198/16

Obra: SESC ITUIUTABA MG Amostra N2: 4
A/C.: ENG IGOR Local de coleta: entregue no laboratério

Capsula N°
Capsula + Solo Umido (g)
Capsula+ Solo Seco (g)
Capsula (g)

Peso da Agua (g)
Peso do Solo Seco (g)
Ne. de Golpes
Umidade (%)

Limite de Liquidez - LL (%)

NL

Capsula N°
Capsula + Solo Umido (g)
Capsula + Solo Seco (g)
Capsula (g)
Peso da Agua (g)
Peso do Solo Seco (g)
Umidade (%)
Resultados Utilizados
Limite de Plasticidade - LP (%) NP
indice de Plasticidade - IP (%) NP

Limite de Liquidez

100

Ne. de Golpes

10 T : . T T T ; T
20 21 22 23 24 25 27 28 29 30
Umidade (%)

Classificacao H.R.B.: A-2-5
indice de grupo (IG): 0,0

N

Data da coleta:

Data do ensaio: Laboratorista: .
MARCELO CREA 104253 / MG

17/5/2016

Uberlandia — MG — Rua Ignez Favato 220, DI - CEP 38402-340 — Telefone: (34) 3232-9066 — Telefax: (34) 3232-6212
Uberaba — MG — Av. Apolonio Sales, 520 — Bairro Sao Benedito — CEP 38020-430 — Telefax: (34) 3336-6442
Belo Horizonte website: www.arcengenharia.eng.br




ENGENHARIA E
A R CTECNOLOGIA LTDA

DIVISAO ENG. DA QUALIDADE

Cliente: GRIFO ARQUITETURA LTDA Material: areia siltosa
Cert.: 197/16

Obra: SESC ITUIUTABA MG Amostra N2: 3
A/C.: ENG IGOR Local de coleta: entregue no laboratério

Capsula N°
Capsula + Solo Umido (g)
Capsula+ Solo Seco (g)
Capsula (g)

Peso da Agua (g)
Peso do Solo Seco (g)
Ne. de Golpes
Umidade (%)

Limite de Liquidez - LL (%)

NL

Capsula N°
Capsula + Solo Umido (g)
Capsula + Solo Seco (g)
Capsula (g)
Peso da Agua (g)
Peso do Solo Seco (g)
Umidade (%)
Resultados Utilizados
Limite de Plasticidade - LP (%) NP
indice de Plasticidade - IP (%) NP

Limite de Liquidez

100

Ne. de Golpes

10 T : . T T T ; T
20 21 22 23 24 25 27 28 29 30
Umidade (%)

Classificacao H.R.B.: A-2-5
indice de grupo (IG): 0,0

N

Data da coleta:

Data do ensaio: Laboratorista: .
MARCELO CREA 104253 / MG

17/5/2016

Uberlandia — MG — Rua Ignez Favato 220, DI - CEP 38402-340 — Telefone: (34) 3232-9066 — Telefax: (34) 3232-6212
Uberaba — MG — Av. Apolonio Sales, 520 — Bairro Sao Benedito — CEP 38020-430 — Telefax: (34) 3336-6442
Belo Horizonte website: www.arcengenharia.eng.br




ENGENHARIA E
A R CTECNOLOGIA LTDA

DIVISAO ENG. DA QUALIDADE

Cliente: GRIFO ARQUITETURA LTDA Material: areia siltosa
Cert.: 196/16

Obra: SESC ITUIUTABA MG Amostra N2: 2
A/C.: ENG IGOR Local de coleta: entregue no laboratério

Capsula N°
Capsula + Solo Umido (g)
Capsula+ Solo Seco (g)
Capsula (g)

Peso da Agua (g)
Peso do Solo Seco (g)
Ne. de Golpes
Umidade (%)

Limite de Liquidez - LL (%)

NL

Capsula N°
Capsula + Solo Umido (g)
Capsula + Solo Seco (g)
Capsula (g)
Peso da Agua (g)
Peso do Solo Seco (g)
Umidade (%)
Resultados Utilizados
Limite de Plasticidade - LP (%) NP
indice de Plasticidade - IP (%) NP

Limite de Liquidez

100

Ne. de Golpes

10 T : . T T T ; T
20 21 22 23 24 25 27 28 29 30
Umidade (%)

Classificacao H.R.B.: A-2-5
indice de grupo (IG): 0,0

N

Data da coleta:

Data do ensaio: Laboratorista: .
MARCELO CREA 104253 / MG

17/5/2016

Uberlandia — MG — Rua Ignez Favato 220, DI - CEP 38402-340 — Telefone: (34) 3232-9066 — Telefax: (34) 3232-6212
Uberaba — MG — Av. Apolonio Sales, 520 — Bairro Sao Benedito — CEP 38020-430 — Telefax: (34) 3336-6442
Belo Horizonte website: www.arcengenharia.eng.br




ENGENHARIA E
A R CTECNOLOGIA LTDA

DIVISAO ENG. DA QUALIDADE

Cliente: GRIFO ARQUITETURA LTDA Material: areia siltosa
Obra: SESC ITUIUTABA MG Amostra N2: 1 Cert.: 195/1
A/C.: ENG IGOR Local de coleta: entregue no laboratério

6

Capsula N°

Capsula + Solo Umido (g)

Capsula+ Solo Seco (g)

Capsula (g)

Peso da Agua (g)

Peso do Solo Seco (g)

Ne. de Golpes

Umidade (%)

Limite de Liquidez - LL (%) NL

Capsula N°

Capsula + Solo Umido (g)

Capsula + Solo Seco (g)

Capsula (g)

Peso da Agua (g)

Peso do Solo Seco (g)

Umidade (%)

Resultados Utilizados

Limite de Plasticidade - LP (%) NP
indice de Plasticidade - IP (%) NP

Limite de Liquidez

100

Ne. de Golpes

10 T : . T T T T ;
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
Umidade (%)

30

Classificacao H.R.B.: A-2-5

indice de grupo (IG): 0,0 )
V4

/
Data da coleta: ‘ é
L4 B g

Data do ensaio: Laboratorista: Eng. Paulo Afonso A. Dorca
17/5/2016 MARCELO CREA 104253 / MG

Uberlandia — MG — Rua Ignez Favato 220, DI - CEP 38402-340 — Telefone: (34) 3232-9066 — Telefax: (34) 3232-6212
Uberaba — MG — Av. Apolonio Sales, 520 — Bairro Sao Benedito — CEP 38020-430 — Telefax: (34) 3336-6442
Belo Horizonte website: www.arcengenharia.eng.br




ENGENHARIA E
A R CTECNOLOGIA LTDA

DIVISAO ENG. DA QUALIDADE

Cliente: GRIFO ARQUITETURA LTDA

Obra: SESC ITUIUTABA MG

A/C.: ENG IGOR

Material: AREIA FINA SILTOSA

Amostra N2: 10

Cert.: 204/16

Local de coleta:

ENTREGUE NO LAB.

Determinacao do teor de umidade Peneiramento Grosso
Peso da amostra total Umida (g): 1000,0
Cépsula n® 121 92
Peso da amostra total seca (g): 970,0
, Peneiras i o ; o
Peso Total Umido (g) 107.04 10570 Peso retido %% retido % retido | % que passa da amostra
Ne mm (9) acumulado total
2" 50,8 0,00 0,0 0,0 100,0
Peso Total Seco (9) 104,28 103,12
1" 25,4 0,00 0,0 0,0 100,0
. 3/8" 9,5 0,00 0,0 0,0 100,0
Peso da Agua (g) 2,76 2,58
4 4,8 0,00 0,0 0,0 100,0
10 2,0 0,00 0,0 0,0 100,0
Tara da Capsula (g) 17,75 16,81 - -
Peneiramento Fino
Peso da amostra parcial umida (g): 100,0
Peso do Solo Seco () 86,53 86,31 -
Peso da amostra parcial seca (g): 97,0
Peneiras - o - % que passa| % que passa
Teor de Umidade (%) 3,2 3,0 Peso retido % retido % retido da amostra | da amostra
Ne mm (9) acumulado | g total
. o 40 0,42 2,64 2,7 2,7 97,3 97,3
Umidade Média (%) 3,1
200 0,075 68,02 70,1 72,8 27,2 27,2
Peneiras
200 40 10 4
100 = ¢ g g g 4 0
90 /‘ 10
o 80 / 20
g 70 / 30 ,§
[
S 60 40 =
E 50 / 50 ]
g 40 / 60 g
o
[ =
g 30 r4 70 nc:
a 20 80
10 90
0 T T 100
0,01 0,1 1 10 100
Diametro dos graos (mm)
Argila + silte Areia fina Areia grossa Pedregulho
272 % 70,1 % 2,7 % 00 %
Classificacao: /
Faixa do DNER: / . : g
Data da coleta: \\ : s / é / é /
e
Data do ensaio: Laboratorista: Eng. Paulo Afonso A. Dorga
17/5/2016 MARCELO CREA 104253 / MG

Uberlandia — MG — Rua Ignez Favato 220, DI - CEP 38402-340 — Telefone: (34) 3232-9066 — Telefax: (34) 3232-6212
Uberaba — MG — Av. Apolonio Sales, 520 — Bairro Sao Benedito — CEP 38020-430 — Telefax: (34) 3336-6442
Belo Horizonte website: www.arcengenharia.eng.br




ENGENHARIA E
A R CTECNOLOGIA LTDA

DIVISAO ENG. DA QUALIDADE

Cliente: GRIFO ARQUITETURA LTDA

Material: AREIA FINA SILTOSA

Obra: SESC ITUIUTABA MG

Amostra N2: 9

A/C.: ENG IGOR

Cert.: 203/16

Local de coleta:

ENTREGUE NO LAB.

Determinacao do teor de umidade Peneiramento Grosso
Peso da amostra total Umida (g): 1000,0
Cépsula n® 42 43
Peso da amostra total seca (g): 960,7
, Peneiras i o ; o
Peso Total Umido (g) 102,98 108.50 Peso retido %% retido % retido | % que passa da amostra
Ne mm (9) acumulado total
2" 50,8 0,00 0,0 0,0 100,0
Peso Total Seco (9) 99,71 104,81
1" 25,4 0,00 0,0 0,0 100,0
. 3/8" 9,5 0,00 0,0 0,0 100,0
Peso da Agua (g) 3,27 3,69
4 4,8 0,00 0,0 0,0 100,0
10 2,0 0,00 0,0 0,0 100,0
Tara da Capsula (g) 17,73 16,82 - -
Peneiramento Fino
Peso da amostra parcial umida (g): 100,0
Peso do Solo Seco () 81,98 87,99 -
Peso da amostra parcial seca (g): 96,1
Peneiras - o - % que passa| % que passa
Teor de Umidade (%) 4,0 4,2 Peso retido % retido % retido da amostra | da amostra
Ne mm (9) acumulado | g total
) o 40 0,42 1,94 2,0 2,0 98,0 98,0
Umidade Média (%) 4.1
200 0,075 66,29 69,0 71,0 29,0 29,0
Peneiras
200 40 10 4
100 — ® g g g 4 0
90 / 10
o 80 / 20
§ 70 / 30 §
(]
S 60 40 =
E 50 / 50 ]
g 40 / 60 g
o
8 30 & 70 6
5 o
a 20 80
10 90
0 T T 100
0,01 0,1 1 10 100
Diametro dos graos (mm)
Argila + silte Areia fina Areia grossa Pedregulho
290 % 69,0 % 20 % 00 %

Classificacao:
Faixa do DNER:

) /]

Data da coleta:

Data do ensaio:

17/5/2016

Laboratorista:
MARCELO

\

ulo™Mfonso A. Doréa
CREA 104253 / MG

Eng.

Uberlandia — MG — Rua Ignez Favato 220, DI - CEP 38402-340 — Telefone: (34) 3232-9066 — Telefax: (34) 3232-6212
Uberaba — MG — Av. Apolonio Sales, 520 — Bairro Sao Benedito — CEP 38020-430 — Telefax: (34) 3336-6442
Belo Horizonte website: www.arcengenharia.eng.br




ENGENHARIA E
A R CTECNOLOGIA LTDA

DIVISAO ENG. DA QUALIDADE

Cliente: GRIFO ARQUITETURA LTDA Material: AREIA FINA SILTOSA
Obra: SESC ITUIUTABA MG Amostra N2: 8 Cert.: 202/16
A/C.: ENG IGOR Local de coleta: ENTREGUE NO LAB.
Determinacao do teor de umidade Peneiramento Grosso
Peso da amostra total Umida (g): 1000,0
Cépsula n® 34 41
Peso da amostra total seca (g): 973,3
, Peneiras i o ; o
Peso Total Umido (g) 134.26 13275 Peso retido %% retido % retido | % que passa da amostra
Ne mm (9) acumulado total
2" 50,8 0,00 0,0 0,0 100,0
Peso Total Seco (9) 131,16 129,80
1" 25,4 0,00 0,0 0,0 100,0
. 3/8" 9,5 0,00 0,0 0,0 100,0
Peso da Agua (g) 3,10 2,95
4 4,8 0,00 0,0 0,0 100,0
10 2,0 0,00 0,0 0,0 100,0
Tara da Capsula (g) 20,21 20,34 - -
Peneiramento Fino
Peso da amostra parcial umida (g): 100,0
Peso do Solo Seco () 110,95 109,46 -
Peso da amostra parcial seca (g): 97,3
Peneiras - o - % que passa| % que passa
Teor de Umidade (%) 2,8 2,7 Peso retido % retido o retlldg da amostra | da amostra
Ne mm (9) acumulado | pargial total
. o 40 0,42 2,37 2,4 2,4 97,6 97,6
Umidade Média (%) 2,7
200 0,075 67,15 69,0 71,4 28,6 28,6
Peneiras
200 40 10 4
100 ~ ® g g g 4 0
/ 10

90 /
80 20

1]
[]
8 / s
8 70 / 30 'ﬁ
(] -
g_ 60 / 40 GE,
E 50 50 ]
: Vi
& 30 0 S
o
a 20 80
10 90
0 T T T 100
0,01 0,1 1 10 100
Diametro dos graos (mm)
Argila + silte Areia fina Areia grossa Pedregulho
286 % 69,0 % 24 % 00 %

Classificacao:

Faixa do DNER: 7z ) ‘ /’)

Data da coleta: é
_ g 4 o

Data do ensaio: Laboratorista: Eng. Paulo™Afonso A. Dor¢a
17/5/2016 MARCELO CREA 104253 / MG

Uberlandia — MG — Rua Ignez Favato 220, DI - CEP 38402-340 — Telefone: (34) 3232-9066 — Telefax: (34) 3232-6212
Uberaba — MG — Av. Apolonio Sales, 520 — Bairro Sao Benedito — CEP 38020-430 — Telefax: (34) 3336-6442
Belo Horizonte website: www.arcengenharia.eng.br




ENGENHARIA E
A R CTECNOLOGIA LTDA

DIVISAO ENG. DA QUALIDADE

Cliente: GRIFO ARQUITETURA LTDA

Material: AREIA FINA SILTOSA

Obra: SESC ITUIUTABA MG

Amostra N2: 7

A/C.: ENG IGOR

Cert.: 201/16

Local de coleta: ENTREGUE NO LAB.

Determinacao do teor de umidade Peneiramento Grosso
Peso da amostra total Umida (g): 1000,0
Cépsula n® 34 1
Peso da amostra total seca (g): 971,9
, Peneiras i o ; o
Peso Total Umido (g) 89,70 93,55 Peso retido %% retido % retido | % que passa da amostra
Ne mm (9) acumulado total
2" 50,8 0,00 0,0 0,0 100,0
Peso Total Seco (9) 87,81 91,42
1" 25,4 0,00 0,0 0,0 100,0
. 3/8" 9,5 0,00 0,0 0,0 100,0
Peso da Agua (g) 1,89 2,13
4 4,8 0,00 0,0 0,0 100,0
10 2,0 0,00 0,0 0,0 100,0
Tara da Capsula (g) 20,21 20,25 - -
Peneiramento Fino
Peso da amostra parcial umida (g): 100,0
Peso do Solo Seco () 67,60 71,17 -
Peso da amostra parcial seca (g): 97,2
Peneiras - o - % que passa| % que passa
Teor de Umidade (%) 2,8 3,0 Peso retido % retido % retido da amostra | da amostra
Ne mm (9) acumulado | g total
) o 40 0,42 0,49 0,5 0,5 99,5 99,5
Umidade Média (%) 2,9
200 0,075 68,23 70,2 70,7 29,3 29,3
Peneiras
200 40 10 4
100 & g g g g 4 0
90 // 10
o 80 / 20
g 70 / 30 ,§
(]
S 60 40 =
E 50 / 50 ]
g 40 / 60 §
o
8 30 & 70 o
5 o
a 20 80
10 90
0 T T 100
0,01 0,1 1 10 100
Diametro dos graos (mm)
Argila + silte Areia fina Areia grossa Pedregulho
293 % 702 % 05 % 00 %

Classificacao:
Faixa do DNER:

)

/)

Data da coleta:

Data do ensaio:
17/5/2016

N

Laboratorista: Eng.

MARCELO

ulo™Mfonso A. Doréa
CREA 104253 / MG

Uberlandia — MG — Rua Ignez Favato 220, DI - CEP 38402-340 — Telefone: (34) 3232-9066 — Telefax: (34) 3232-6212
Uberaba — MG — Av. Apolonio Sales, 520 — Bairro Sao Benedito — CEP 38020-430 — Telefax: (34) 3336-6442
Belo Horizonte website: www.arcengenharia.eng.br




ENGENHARIA E
A R CTECNOLOGIA LTDA

DIVISAO ENG. DA QUALIDADE

Cliente: GRIFO ARQUITETURA LTDA

Material: AREIA FINA SILTOSA

Obra: SESC ITUIUTABA MG

Amostra N2: 6

A/C.: ENG IGOR

Cert.: 200/16

Local de coleta:

ENTREGUE NO LAB.

Determinacao do teor de umidade Peneiramento Grosso
Peso da amostra total Umida (g): 1000,0
Cépsula n® 174 30
Peso da amostra total seca (g): 979,5
, Peneiras i o ; o
Peso Total Umido (g) 83,53 83,99 Peso retido %% retido % retido | % que passa da amostra
Ne mm (9) acumulado total
2" 50,8 0,00 0,0 0,0 100,0
Peso Total Seco (9) 82,12 82,75
1" 25,4 0,00 0,0 0,0 100,0
. 3/8" 9,5 0,00 0,0 0,0 100,0
Peso da Agua (g) 1,41 1,24
4 4,8 0,00 0,0 0,0 100,0
10 2,0 0,00 0,0 0,0 100,0
Tara da Capsula (g) 17,96 20,45 - -
Peneiramento Fino
Peso da amostra parcial umida (g): 100,0
Peso do Solo Seco () 64,16 62,30 -
Peso da amostra parcial seca (g): 97,9
Peneiras ; o : % que passa| % que passa
Teor de Umidade (%) 2,2 2,0 Peso retido % retido % retido da amostra | da amostra
Ne mm (9) acumulado | g total
. o 40 0,42 2,57 2,6 2,6 97,4 97,4
Umidade Média (%) 2,1
200 0,075 68,18 69,6 72,2 27,8 27,8
Peneiras
200 40 10 4
100 = ® g g g 4 0
90 /‘ 10
o 80 / 20
§ 70 / 30 §
(]
S 60 40 =
E 50 / 50 ]
g 40 / 60 §
o
0 1
g 30 'y 70 nc:
a 20 80
10 90
0 T T 100
0,01 0,1 1 10 100
Diametro dos graos (mm)
Argila + silte Areia fina Areia grossa Pedregulho
278 % 69,6 % 26 % 00 %

Classificacao:
Faixa do DNER:

) /]

Data da coleta:

Data do ensaio:

17/5/2016

Laboratorista:
MARCELO

\

ulo™Mfonso A. Doréa
CREA 104253 / MG

Eng.

Uberlandia — MG — Rua Ignez Favato 220, DI - CEP 38402-340 — Telefone: (34) 3232-9066 — Telefax: (34) 3232-6212
Uberaba — MG — Av. Apolonio Sales, 520 — Bairro Sao Benedito — CEP 38020-430 — Telefax: (34) 3336-6442
Belo Horizonte website: www.arcengenharia.eng.br




ENGENHARIA E
A R CTECNOLOGIA LTDA

DIVISAO ENG. DA QUALIDADE

Cliente: GRIFO ARQUITETURA LTDA

Material: AREIA FINA SILTOSA

Obra: SESC ITUIUTABA MG

Amostra N2: 5

A/C.: ENG IGOR

Cert.: 199/16

Local de coleta:

ENTREGUE NO LAB.

Determinacao do teor de umidade Peneiramento Grosso
Peso da amostra total Umida (g): 1000,0
Cépsula n® 55 99
Peso da amostra total seca (g): 966,3
, Peneiras i o ; o
Peso Total Umido (g) 92,28 88,98 Peso retido %% retido % retido | % que passa da amostra
Ne mm (9) acumulado total
2" 50,8 0,00 0,0 0,0 100,0
Peso Total Seco (9) 89,71 86,72
1" 25,4 0,00 0,0 0,0 100,0
. 3/8" 9,5 0,00 0,0 0,0 100,0
Peso da Agua (g) 2,57 2,26
4 4,8 0,00 0,0 0,0 100,0
10 2,0 0,00 0,0 0,0 100,0
Tara da Capsula (g) 18,09 20,12 - -
Peneiramento Fino
Peso da amostra parcial umida (g): 100,0
Peso do Solo Seco () 71,62 66,60 -
Peso da amostra parcial seca (g): 96,6
Peneiras ; o : % que passa| % que passa
Teor de Umidade (%) 3,6 3,4 Peso retido % retido % retido da amostra | da amostra
Ne mm (9) acumulado | g total
. o 40 0,42 2,05 2,1 2,1 97,9 97,9
Umidade Média (%) 3,5
200 0,075 65,33 67,6 69,7 30,3 30,3
Peneiras
200 40 10 4
100 /__7 ® g g g 4 0
90 / 10
o 80 / 20
g 70 / 30 ,§
(]
S 60 40 =
E 50 / 50 ]
g 40 / 60 g
o
8 30 o 70 6
5 o
a 20 80
10 90
0 T T 100
0,01 0,1 1 10 100
Diametro dos graos (mm)
Argila + silte Areia fina Areia grossa Pedregulho
30,3 % 676 % 21 % 00 %

Classificacao:
Faixa do DNER:

) /]

Data da coleta:

Data do ensaio:

17/5/2016

Laboratorista:
MARCELO

\

ulo™Mfonso A. Doréa
CREA 104253 / MG

Eng.

Uberlandia — MG — Rua Ignez Favato 220, DI - CEP 38402-340 — Telefone: (34) 3232-9066 — Telefax: (34) 3232-6212
Uberaba — MG — Av. Apolonio Sales, 520 — Bairro Sao Benedito — CEP 38020-430 — Telefax: (34) 3336-6442
Belo Horizonte website: www.arcengenharia.eng.br




ENGENHARIA E
A R CTECNOLOGIA LTDA

DIVISAO ENG. DA QUALIDADE

Cliente: GRIFO ARQUITETURA LTDA

Obra: SESC ITUIUTABA MG

A/C.: ENG IGOR

Material: AREIA FINA SILTOSA

Amostra N2: 4

Cert.: 198/16

Local de coleta: ENTREGUE NO LAB.

Determinacao do teor de umidade Peneiramento Grosso
Peso da amostra total Umida (g): 1000,0
Cépsula n® 49 60
Peso da amostra total seca (g): 963,4
, Peneiras i o ; o
Peso Total Umido (g) 113.02 120.49 Peso retido %% retido % retido | % que passa da amostra
Ne mm (9) acumulado total
2" 50,8 0,00 0,0 0,0 100,0
Peso Total Seco (9) 110,42 116,75
1" 25,4 0,00 0,0 0,0 100,0
. 3/8" 9,5 0,00 0,0 0,0 100,0
Peso da Agua (g) 3,50 3,74
4 4,8 0,00 0,0 0,0 100,0
10 2,0 0,00 0,0 0,0 100,0
Tara da Capsula (g) 18,31 18,27 - -
Peneiramento Fino
Peso da amostra parcial umida (g): 100,0
Peso do Solo Seco () 92,11 98,48 -
Peso da amostra parcial seca (g): 96,3
Peneiras - o - % que passa| % que passa
Teor de Umidade (%) 3,8 3,8 Peso refido % retido % retido da amostra | da amostra
Ne mm (9) acumulado | g total
. o 40 0,42 0,55 0,6 0,6 99,4 99,4
Umidade Média (%) 3,8
200 0,075 69,87 72,5 731 26,9 26,9
Peneiras
200 40 10 4
100 & g g g g 4 0
90 // 10
o 80 / 20
g 70 / 30 ,§
(]
S 60 40 =
T / GE)
E 50 / 50 ]
g 40 / 60 g
o
[ =
g 30 4 70 nc:
a 20 80
10 90
0 T T 100
0,01 0,1 1 10 100
Diametro dos graos (mm)
Argila + silte Areia fina Areia grossa Pedregulho
269 % 725 % 06 % 00 %

Classificacao:
Faixa do DNER:

)

/)

Data da coleta:

Data do ensaio:
17/5/2016

N

Laboratorista: Eng.

MARCELO

ulo™Mfonso A. Doréa
CREA 104253 / MG

Uberlandia — MG — Rua Ignez Favato 220, DI - CEP 38402-340 — Telefone: (34) 3232-9066 — Telefax: (34) 3232-6212
Uberaba — MG — Av. Apolonio Sales, 520 — Bairro Sao Benedito — CEP 38020-430 — Telefax: (34) 3336-6442
Belo Horizonte website: www.arcengenharia.eng.br




ENGENHARIA E
A R CTECNOLOGIA LTDA

DIVISAO ENG. DA QUALIDADE

Cliente: GRIFO ARQUITETURA LTDA

Material: AREIA FINA SILTOSA

Obra: SESC ITUIUTABA MG

Amostra N2: 3

A/C.: ENG IGOR

Cert.: 197/16

Local de coleta: ENTREGUE NO LAB.

Determinacao do teor de umidade Peneiramento Grosso
Peso da amostra total Umida (g): 1000,0
Cépsula n® 10 134
Peso da amostra total seca (g): 973,8
, Peneiras i o ; o
Peso Total Umido (g) 100,84 109.14 Peso retido %% retido % retido | % que passa da amostra
Ne mm (9) acumulado total
2" 50,8 0,00 0,0 0,0 100,0
Peso Total Seco (9) 98,74 106,81
1" 25,4 0,00 0,0 0,0 100,0
. 3/8" 9,5 0,00 0,0 0,0 100,0
Peso da Agua (g) 2,10 2,33
4 4,8 0,00 0,0 0,0 100,0
10 2,0 0,00 0,0 0,0 100,0
Tara da Capsula (g) 20,89 20,23 - -
Peneiramento Fino
Peso da amostra parcial umida (g): 100,0
Peso do Solo Seco () 77,85 86,58 -
Peso da amostra parcial seca (g): 97,4
Peneiras ; o ; % que passa| % que passa
Teor de Umidade (%) 2,7 2,7 Peso retido % retido % retido da amostra | da amostra
Ne mm (9) acumulado | g total
. o 40 0,42 0,60 0,6 0,6 99,4 99,4
Umidade Média (%) 2,7
200 0,075 68,59 70,4 711 28,9 28,9
Peneiras
200 40 10 4
100 O 2 g g g 4 0
90 // 10
o 80 / 20
g 70 / 30 ,§
(]
S 60 40 =
E 50 / 50 ]
g 40 / 60 :':-;
o
8 30 & 70 6
5 o
a 20 80
10 90
0 T T 100
0,01 0,1 1 10 100
Diametro dos graos (mm)
Argila + silte Areia fina Areia grossa Pedregulho
289 % 704 % 06 % 00 %

Classificacao:
Faixa do DNER:

)

/)

Data da coleta:

Data do ensaio:
17/5/2016

N

Laboratorista: Eng.

MARCELO

ulo™Mfonso A. Doréa
CREA 104253 / MG

Uberlandia — MG — Rua Ignez Favato 220, DI - CEP 38402-340 — Telefone: (34) 3232-9066 — Telefax: (34) 3232-6212
Uberaba — MG — Av. Apolonio Sales, 520 — Bairro Sao Benedito — CEP 38020-430 — Telefax: (34) 3336-6442
Belo Horizonte website: www.arcengenharia.eng.br




ARC

ENGENHARIA E
TECNOLOGIA LTDA

DIVISAO ENG. DA QUALIDADE

Cliente: GRIFO ARQUITETURA LTDA

Material: AREIA FINA SILTOSA

Obra: SESC ITUIUTABA MG

Amostra N2: 2

A/C.: ENG IGOR

Cert.: 196/16

Local de coleta:

ENTREGUE NO LAB.

Determinacao do teor de umidade Peneiramento Grosso
Peso da amostra total Umida (g): 1000,0
Cépsula n® 8 77
Peso da amostra total seca (g): 970,9
, Peneiras i o ; o
Peso Total Umido (g) 105.18 102.25 Peso retido %% retido % retido | % que passa da amostra
Ne mm (9) acumulado total
2" 50,8 0,00 0,0 0,0 100,0
Peso Total Seco (9) 102,71 99,82
1" 254 0,00 0,0 0,0 100,0
. 3/8" 9,5 0,00 0,0 0,0 100,0
Peso da Agua (g) 2,47 2,43
4 4,8 0,00 0,0 0,0 100,0
10 2,0 0,00 0,0 0,0 100,0
Tara da Capsula (g) 20,29 18,75 - -
Peneiramento Fino
Peso da amostra parcial umida (g): 100,0
Peso do Solo Seco () 82,42 81,07 -
Peso da amostra parcial seca (g): 97,1
Peneiras ; o : % que passa| % que passa
Teor de Umidade (%) 3,0 3,0 Peso refido % retido % retido da amostra | da amostra
Ne mm (9) acumulado | g total
. o 40 0,42 2,66 2,7 2,7 97,3 97,3
Umidade Média (%) 3,0
200 0,075 65,38 67,3 70,1 29,9 29,9
Peneiras
200 40 10 4
100 2 ® g g g 4 0
90 /‘ 10
o 80 / 20
§ 70 / 30 §
(]
S 60 40 =
E 50 / 50 ]
g 40 / 60 §
o
8 30 & 70 6
5 o
a 20 80
10 90
0 T T 100
0,01 0,1 1 10 100
Diametro dos graos (mm)
Argila + silte Areia fina Areia grossa Pedregulho
299 % 673 % 27 % 00 %

Classificacao:
Faixa do DNER:

) /]

Data da coleta:

Data do ensaio:

17/5/2016

Laboratorista:
MARCELO

\

ulo™Mfonso A. Doréa
CREA 104253 / MG

Eng.

Uberlandia — MG — Rua Ignez Favato 220, DI - CEP 38402-340 — Telefone: (34) 3232-9066 — Telefax: (34) 3232-6212
Uberaba — MG — Av. Apolonio Sales, 520 — Bairro Sao Benedito — CEP 38020-430 — Telefax: (34) 3336-6442
Belo Horizonte website: www.arcengenharia.eng.br




Cliente: GRIFO ARQUITETURA LTDA

Obra: SESC ITUIUTABA MG

ENGENHARIA E
A R CTECNOLOGIA LTDA

DIVISAO ENG. DA QUALIDADE

Cert.: 204/16

A/C.: ENG IGOR
Obs.: CAMADA PROFUNDIDADE (cm) TIPO DE MATERIAL
subleito - areia siltosa
Amostra OPERADOR : DATA COLETA
ST10 MARCELO -
Teor de Umidade (%) 5,4 75 9,5 11,6 13,7 Umidade Higroscépica Peso Umid. 6000
Agua Adicionada 120,0- ] :240,0 | -360,0- | -480,0- -| - 600,0 -[Capsula Ne 116 46 Peso Seco 5806
Cilindro N°. 18 105 13 27 18. - |cap.+S.Um. | 114,54 | 114,47 Condigdes do ensaio
Cilindro + Solo Umido (g) 7930 8185 8280 8260 8080 |Cap.+S.Se [ 111,21 111,43 |Energia NORMAL
|Peso do Cilindro (g) 4210 4235 4060 4290 4210 - |P. Agua 3,33 3,04 |N°Golpes 12
Solo Umido (g) 3720 3950 4220 3970 3870 |[P. capsula 14,56 17,19~ |N°Cams 5
Volume do Cilindro (cm?) 2086 2051 2068 2068 2086 |P. S. Seco 96,65 94,24  |Alt. Inicial
|Massa Esp. Umida (g/cm?) 1,783 1,926 2,041 1,920 1,855 [Teor Umid. 3,4 3,2 Soquete (g) 4536
Capsula N°. Umid. méd 3,3 Disco (cm) 6,35
Agua Adicionada (cm?)
Capsula + Solo Seco (g)
[Peso da Agua (g) RESULTADOS
IPeso da Capsula (g)
[Peso do solo seco (g) Hot 9,2 %
Teor de Umidade (%) 5,4 7,5 9,5 11,6 13,7 Dmax 1,866 g/cm?3
|Massa Esp. Seca (g/cm?) 1692 | 1,792 | 1,863 | 1,720 | 1,632
ENSAIO DE EXPANSAO
DATA TEMPO (h) LEIT | Lem | BT | Lem | LEIT .S.C. 17,7 %
17/5/2016 0 0,00 0,00 0,00
18/5/2016 24 0,00 0,00 0,00 EXP. 0,11 %
19/5/2016 48 0,00 0,00 0,00
20/5/2016 72 0,00 0,00 0,00
21/5/2016 96 0,200,410 0,06
Expansao (%) 0,17 0,10 0,05
ENSAIO DE PENETRAGAO N°. PRENSA 1 K= 0,1125
TEMPO (h) | PENETRAGAO | LEIT. | PRESS.| LEIT. 0,05 LEIT PRESS. LEIT. | PRESS. LEIT. PRESS.
0.5 0.63 (mm) 26 2,92 42 4,72 20 2,25
1,0 1,27 41 4,61 64 7,20 30 3,37
1,5 1,90 57 6,41 85 9,56 42 4,72
2,0 2,54 74 8,32 108 12,1 55 6,19
4,0 5,08 119 13,39 165 18,56 84 9,45
6,0 7,62 140 15,75 200 22,50 112 12,60
8,0 10,16 163 18,35 233 26,21 130 14,68
10,0 12,7 189 21,26 270 30,37 151 17,01
PRESSAO | PRESS /2,54 mm PC= 8,32 PC= 12,15 PC= 6,19
CORRIG. | PRESS /5,08 mm PC= 13,39 PC= 18,56 PC= 9,45
1sC. PC/0,7031 ISC= 11,84 ISC= 17,28 ISC= 8,80
PC/1,0546 ISC= 12,69 ISC= | 17,60 ISC= 8,96 A
1.5.C. ADOTADO 12,69 17,60 ]

Uberlandia, 23 de maio de 2016

yd 8,96/
Eng? Paulo Afonso A. Dorga *

CREA 104253 / MG

Uberlandia — MG — Rua Ignez Favato 220, DI - CEP 38402-340 — Telefone: (34) 3232-9066 — Telefax: (34) 3232-6212
Uberaba — MG — Av. Apolonio Sales, 520 — Bairro Sao Benedito — CEP 38020-430 — Telefax: (34) 3336-6442
Belo Horizonte website: www.arcengenharia.eng.br




ENGENHARIA E
A R c;TECNOLOGIA LTDA

DIVISAO ENG. DA QUALIDADE

2,00 Compactagéo C.B.R.
1,90 25
9 1,80 ; \
s 70 \ ?
C
2 1,60 q ﬁv‘
S 150 o 15 |
UC) 3 m |
8 1,40 ° 40 |
1,30 I \
1,20 |
5 | \
1,10 |
1,00 ——— 0 ‘ ‘ L . ‘ ‘ ‘
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20
Umidade (%) Umidade (%)
80 o 0,20 A
70
60 0,15
50 S
© XO
2 40 @.10 ‘
5 § |
30 i |
|
20 0,05 ‘
10 |
o= I ‘ 0,00 ‘ ‘ ‘ —L ‘ ‘ ‘ ‘
0 127 254 381 508 7,62 10,16 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20
Penetragdo (mm) Umidade (%)
G2 G3
80 80
70 20
60 60
50
50
S Sw
= 8
20 20
10 10
o F— — s — — ‘
0 127 254 381 508 7,62 10,2 0 1,27 254 381 508 7,62 10,2
Penetragéo (mm) Penetragdo (mm)
Classificacao HRB:
REGISTRO  ST10 RESULTADOS A
FURON®  ST10 Hot 9,2 % ) .S.C. [h77 %
DATA:  17/512016 Dmax 1,866 g/emt / Bo. A/ 011 % A -
L — /2( [
Eng? Paulo Afenso A. Dorca -
Uberlandia, 23 de maio de 2016 CREA 104253 /| MG

Uberlandia — MG — Rua Ignez Favato 220, DI - CEP 38402-340 — Telefone: (34) 3232-9066 — Telefax: (34) 3232-6212
Uberaba — MG — Av. Apolonio Sales, 520 — Bairro Sao Benedito — CEP 38020-430 — Telefax: (34) 3336-6442
Belo Horizonte website: www.arcengenharia.eng.br




ENGENHARIA E
A R CTECNOLOGIA LTDA

DIVISAO ENG. DA QUALIDADE

Cliente: GRIFO ARQUITETURA LTDA Cert.:  203/16
Obra: SESC ITUIUTABA MG
A/C.: ENG IGOR
Obs.: CAMADA PROFUNDIDADE (cm) TIPO DE MATERIAL
subleito - areia siltosa
Amostra OPERADOR : DATA COLETA
ST09 MARCELO -
Teor de Umidade (%) 6,3 8.4 10,5 12,5 14,6 Umidade Higroscoépica Peso Umid. 6000
Agua Adicionada 120,0 240,0 360,0 480,0 600,0- - |Capsula N¢ 61 47 Peso Seco 5758
Cilindro N°. 14 17 24 51 14 Cap.+S.Um. 106,65 110,41 Condicdes do ensaio
Cilindro + Solo Umido (g) 8000 8360 8400 8150 8100 '|Cap.+ S. Se 102,94 106,83 |Energia NORMAL
|Peso do Cilindro (g) 4320 4315 4100 4075 4320 -|P. Agua 3,71 3,58 |N°Golpes 12
Solo Umido (g) 3680 4045 4300 4075 3780 |P. capsula 17,86 18,62.'|N°Cams 5
Volume do Cilindro (cm3) 2059 2053 2060 2071 2059 |P. S. Seco 85,08 88,21 |Alt. Inicial
|massa Esp. Umida (g/cm?) 1,787 1,970 | 2,087 1,968 1,836 |Teor Umid. 44 41  [soquete (g) 4536
Capsula N°. Umid. méd 4,2 Disco (cm) 6,35
Agua Adicionada (cm?)
Capsula + Solo Seco (g)
|Peso da Agua (g) RESULTADOS
IPeso da Capsula (g)
[Peso do solo seco (g) Hot 10,1 %
Teor de Umidade (%) 6,3 8,4 10,5 12,5 14,6 Dmax 1,892 g/cm3
|Massa Esp. Seca (g/cm?) 1,681 1,818 1,889 1,749 1,602
ENSAIO DE EXPANSAO
DATA TEMPO (h) LEIT | Lem | BT | Lem | LEIT .S.C. 17,1 %
17/5/2016 0 0,00 0,00 0,00
18/5/2016 24 0,00 0,00 0,00 EXP. 0,12 %
19/5/2016 48 0,00 0,00 0,00
20/5/2016 72 0,00 0,00 0,00
21/5/2016 96 0250120 0,07
Expansao (%) 0,22 0,10 0,06
ENSAIO DE PENETRACAO N°. PRENSA 1 K= 0,125
TEMPO (h) | PENETRACAO LEIT. | PRESS.| LEIT. 0,05 LEIT PRESS. LEIT. | PRESS. LEIT. PRESS.
0.5 0.63 (mm) 19 2,14 31 3,49 16 1,80
1,0 1,27 38 4,27 55 6,19 30 3,37
1,5 1,90 57 6,41 78 8,77 45 5,06
2,0 2,54 77 8,66 106 11,9 58 6,52
4,0 5,08 116 13,05 159 17,88 81 9,11
6,0 7,62 124 13,94 177 19,91 99 11,15
8,0 10,16 139 15,67 199 22,38 111 12,53
10,0 12,7 161 18,11 230 25,87 129 14,49
PRESSAO | PRESS /2,54 mm PC= 8,66 PC= 11,92 PC= 6,52
CORRIG. | PRESS /5,08 mm PC= 13,05 PC= 17,88 PC= 9,11
LS.C. PC/0,7031 ISC= 12,32 ISC= 16,96 ISC= 9,28
PC/1,0546 ISC= 12,37 ISC= | 16,96 ISC= 8,64 1
1.5.C. ADOTADO 12,37 Vil 1696 ] 9,28/ /
\ b M
Eng? Paulo Afonso A. Dorga *
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DIVISAO ENG. DA QUALIDADE
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REGISTRO  ST09 RESULTADOS n
FURON®  ST09 Hot 10,1 % D) .S.C. /1171 %
DATA:  17/5/2016 Dmax 1,892 glehn’ ' fExp. . [ 012 % g _—
" X
Eng? Patlo so A. Dorg
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ENGENHARIA E
TECNOLOGIA LTDA

DIVISAO ENG. DA QUALIDADE

Cliente: GRIFO ARQUITETURA LTDA Cert.: 202/16
Obra: SESC ITUIUTABA MG
A/C.: ENG IGOR
Obs.: CAMADA PROFUNDIDADE (cm) TIPO DE MATERIAL
subleito - areia siltosa
Amostra OPERADOR : DATA COLETA
STO08 MARCELO -
Teor de Umidade (%) 6,0 8,0 10,1 12,1 14,2 Umidade Higroscoépica Peso Umid. 6000
Agua Adicionada 180,0 300,0 420,0 540,0 660,0- - |Capsula N¢ 6 27 Peso Seco 5833
Cilindro N°. 70 28 44 66 70 |cap.+S.Um. | 144,93 | 151,54 Condigdes do ensaio
Cilindro + Solo Umido (g) 7745 8010 8350 8310 8000 ‘|Cap.+S.Se | 141,40 | 147,92 - |Energia NORMAL
|Peso do Cilindro (g) 4150 4085 4140 4210 4150 - |P. Agua 3,53 3,62 |N°Golpes 12
Solo Umido (g) 3595 3925 4210 4100 3850 |P.capsula 19,88 20,40 - |N°Cams 5
Volume do Cilindro (cm?) 2032 2044 2070 2069 2032::|P. S. Seco 121,52 | 127,52 |Alt. Inicial
|Massa Esp. Umida (g/cm?) 1,769 1,920 2,034 1,982 1,895 [Teor Umid. 2,9 2,8 Soquete (g) 4536
Capsula N°. Umid. méd 2,9 Disco (cm) 6,35
Agua Adicionada (cm?)
Capsula + Solo Seco (g)
|Peso da Agua (g) RESULTADOS
IPeso da Capsula (g)
|Peso do solo Seco (g) Hot 1 0,0 %
Teor de Umidade (%) 6,0 8,0 10,1 12,1 14,2 Dmax 1,848 g/cm?3
IMassa Esp. Seca (g/cm3) 1,670 1,778 1,848 1,768 1,660
ENSAIO DE EXPANSAO
DATA TEMPO (h) LEIT | Lem | BT | Lem | LEIT .S.C. 18,2 %
17/5/2016 0 0,00 0,00 0,00
18/5/2016 24 0,00 0,00 0,00 EXP. 0,12 %
19/5/2016 48 0,00 0,00 0,00
20/5/2016 72 0,00 0,00 0,00
21/5/2016 96 0,220,130 0,09
Expansao (%) 0,19 0,11 0,08
ENSAIO DE PENETRACAO N°. PRENSA 1 K= 0,1125
TEMPO (h) | PENETRAGCAO | LEIT. | PRESS.| LEIT. 0,05 LEIT PRESS. LEIT. | PRESS. LEIT. PRESS.
0.5 0.63 (mm) 31 3,49 35 3,94 14 1,57
1,0 1,27 41 4,61 61 6,86 28 3,15
1,5 1,90 60 6,75 86 9,67 41 4,61
2,0 2,54 79 8,89 112 12,6 55 6,19
4,0 5,08 120 13,50 170 19,12 77 8,66
6,0 7,62 140 15,75 200 22,50 112 12,60
8,0 10,16 160 17,95 228 25,65 128 14,36
10,0 12,7 182 20,47 260 29,24 146 16,38
PRESSAO | PRESS /2,54 mm PC= 8,89 PC= 12,60 PC= 6,19
CORRIG. | PRESS /5,08 mm PC= 13,50 PC= 19,12 PC= 8,66
LS.C. PC/0,7031 ISC= 12,64 ISC= 17,92 ISC= 8,80
PC/1,0546 ISC= 12,80 ISC= 18,13 ISC= 821
.5.C. ADOTADO 1280 | / )18,13 8,80
Eng? Paulo‘\Afonso A. Dorca
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REGISTRO STO08 RESULTADOS Vel
FURON®  ST08 Hot 10,0 % [/ / 1S.C. / 182 %
DATA: 17/5/2016 Dmax 1,848 glerp® /Exp. 012 % A _—)
N\ f-——~—/‘0 X [
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ENGENHARIA E
A R CTECNOLOGIA LTDA

DIVISAO ENG. DA QUALIDADE

Cliente: GRIFO ARQUITETURA LTDA Cert.:  201/16
Obra: SESC ITUIUTABA MG
A/C.: ENG IGOR
Obs.: CAMADA PROFUNDIDADE (cm) TIPO DE MATERIAL
subleito - areia siltosa
Amostra OPERADOR : DATA COLETA
ST07 MARCELO -
Teor de Umidade (%) 4,9 6,9 9,0 11,0 13,1 Umidade Higroscépica Peso Umid. 6000
Agua Adicionada 120,0 240,0 360,0 480,0 600,0- - |Capsula N¢ 3 11 Peso Seco 5836
Cilindro N°. 94 97 3 11 94 |Cap.+S.Um. 148,29 150,69 Condigées do ensaio
Cilindro + Solo Umido (g) 7940 8230 8510 8220 8000 |Cap.+ S. Se 144,61 147,30 ' |Energia NORMAL
|Peso do Cilindro (g) 4220 4190 4265 4250 4220 - |P. Agua 3,68 3,39 |N°Golpes 12
Solo Umido (g) 3720 4040 4245 3970 3780 |[P.capsula 20,12 20,72- - |N° Cams 5
Volume do Cilindro (cm?) 2062 2070 2058 2040 2062 |P. S. Seco 124,49 | 126,58 |Alt. Inicial
|Massa Esp. Umida (g/cm?) 1,804 1,952 2,063 1,946 1,833 [Teor Umid. 3,0 2,7 Soquete (g) 4536
Capsula N°. Umid. méd 2,8 Disco (cm) 6,35
Agua Adicionada (cm?)
Capsula + Solo Seco (g)
[Peso da Agua (g) RESULTADOS
IPeso da Capsula (g)
[Peso do solo seco (g) Hot 8.6 %
Teor de Umidade (%) 4,9 6,9 9,0 11,0 13,1 Dmax 1 ’896 g/cm3
IMassa Esp. Seca (g/cm3) 1,720 1,825 1,893 1,752 1,621
ENSAIO DE EXPANSAO
DATA TEMPO (h) LEIT | Lem | BT | Lem | LEIT .S.C. 17,1 %
17/5/2016 0 0,00 0,00 0,00
18/5/2016 24 0,00 0,00 0,00 EXP. 0,13 %
19/5/2016 48 0,00 0,00 0,00
20/5/2016 72 0,00 0,00 0,00
21/5/2016 96 0,280,130 0,07
Expanséo (%) 0,20 0,11 0,06
ENSAIO DE PENETRAQAO N°. PRENSA 1 K= 0,125
TEMPO (h) PENETRAQAO LEIT. PRESS. LEIT. 0,05 LEIT PRESS. LEIT. PRESS. LEIT. PRESS.
0.5 0.63 (mm) 31 3,49 42 4,72 22 2,47
1,0 1,27 47 5,29 64 7,20 36 4,05
1,5 1,90 62 6,97 84 9,45 50 5,62
2,0 2,54 78 8,77 105 11,8 64 7,20
4,0 5,08 115 12,94 160 18,00 920 10,12
6,0 7,62 132 14,80 188 21,15 105 11,84
8,0 10,16 161 18,11 230 25,87 129 14,49
10,0 12,7 179 20,08 255 28,68 143 16,06
PRESSAO | PRESS /2,54 mm PC= 8,77 PC= 11,81 PC= 7,20
CORRIG. | PRESS /5,08 mm PC= 12,94 PC= 18,00 PC= 10,12
1S.C. PC/0,7031 ISC= 12,48 ISC= 16,80 ISC= 10,24
PC/1,0546 Isc= | 1227 | 1sc= | 1707 ISC= 9,60 1
.5.C. ADOTADO 12,48 /| 177 ) 10,24 /
\ b M
Eng? Paulo Afonso A. Dorga *
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ENGENHARIA E
A R CTECNOLOGIA LTDA

DIVISAO ENG. DA QUALIDADE

Cliente: GRIFO ARQUITETURA LTDA Cert.:  200/16
Obra: SESC ITUIUTABA MG
A/C.: ENG IGOR
Obs.: CAMADA PROFUNDIDADE (cm) TIPO DE MATERIAL
subleito - areia siltosa
Amostra OPERADOR : DATA COLETA
ST06 MARCELO -
Teor de Umidade (%) 4,2 6,3 8,3 10,4 12,4 Umidade Higroscoépica Peso Umid. 6000
Agua Adicionada 120,0 240,0 360,0 480,0 600,0- - |Capsula N¢ 60 88 Peso Seco 5872
Cilindro N°. 100 101 45 19 100 .- |{Cap.+S.Um. 106,95 100,49 Condigdes do ensaio
Cilindro + Solo Umido (g) 7920 8370 8500 8335 8100 ' |Cap.+ S. Se 105,20 98,62 |Energia NORMAL
|Peso do Cilindro (g) 4330 4300 4170 4275 4330- - |P. Agua 1,75 1,87 N° Golpes 12
Solo Umido (g) 3590 4070 4330 4060 3770 |P.céapsula 18,13 19,04 - |N°Cams 5
Volume do Cilindro (cm?) 2059 2041 2068 2040 2059 '|P. S. Seco 87,07 79,58 |Alt. Inicial
|Massa Esp. Umida (g/cm?) 1,744 1,994 2,094 1,990 1,831 [Teor Umid. 2,0 2,3 Soquete (g) 4536
Capsula N°. Umid. méd 2,2 Disco (cm) 6,35
Agua Adicionada (cm?)
Capsula + Solo Seco (g)
|Peso da Agua (g) RESULTADOS
IPeso da Capsula (g)
[Peso do solo seco (g) Hot 7.9 %
Teor de Umidade (%) 42 6,3 8,3 10,4 12,4 Dmax 1,937 g/cm?3
|Massa Esp. Seca (g/cm?) 1,673 1,877 1,933 1,803 1,629
ENSAIO DE EXPANSAO
DATA TEMPO (h) LEIT | Lem | BT | Lem | LEIT .S.C. 18,0 %
17/5/2016 0 0,00 0,00 0,00
18/5/2016 24 0,00 0,00 0,00 EXP. 0,15 %
19/5/2016 48 0,00 0,00 0,00
20/5/2016 72 0,00 0,00 0,00
21/5/2016 96 -0,26--0,150:f-0,06-
Expanséo (%) 0,23 0,13 0,05
ENSAIO DE PENETRAQAO N°. PRENSA 1 K= 0,125
TEMPO (h) PENETRAQAO LEIT. PRESS. LEIT. 0,05 LEIT PRESS. LEIT. PRESS. LEIT. PRESS.
0.5 0.63 (mm) 25 2,81 40 4,50 20 2,25
1,0 1,27 49 5,51 61 6,86 30 3,37
1,5 1,90 72 8,10 83 9,34 41 4,61
2,0 2,54 93 10,46 108 12,1 52 5,85
4,0 5,08 112 12,60 165 18,56 79 8,89
6,0 7,62 139 15,67 199 22,38 111 12,53
8,0 10,16 154 17,32 220 24,75 123 13,86
10,0 12,7 175 19,68 250 28,12 140 15,75
PRESSAO | PRESS /2,54 mm PC= 10,46 PC= 12,15 PC= 5,85
CORRIG. | PRESS /5,08 mm PC= 12,60 PC= 18,56 PC= 8,89
1S.C. PC/0,7031 ISC= 14,88 ISC= 17,28 ISC= 8,32
PC/1,0546 Isc= | 11,95 | Isc=_}—17,60 ISC= 8,43/
I.5.C. ADOTADO 14,88 r 1760 | 8,48/ L
\ b /,Z/Z
Eng? Paplo Afonso A. Dor¢ca
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DIVISAO ENG. DA QUALIDADE
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ENGENHARIA E
A R CTECNOLOGIA LTDA

DIVISAO ENG. DA QUALIDADE

Cliente: GRIFO ARQUITETURA LTDA Cert.: 199/16
Obra: SESC ITUIUTABA MG
A/C.: ENG IGOR
Obs.: CAMADA PROFUNDIDADE (cm) TIPO DE MATERIAL
subleito - areia siltosa
Amostra OPERADOR : DATA COLETA
STO05 MARCELO -
Teor de Umidade (%) 5,6 7,6 9,7 11,8 13,8 Umidade Higroscdpica Peso Umid. 6000
Agua Adicionada 120,0 240,0 360,0 480,0 600,0- - |Capsula N¢ 23 8 Peso Seco 5797
Cilindro N°. 30 33 109 86 30 |cap.+s.um. [ 13578 |: 144,10 Condigées do ensaio
Cilindro + Solo Umido (g) 7855 8140 8490 8180 7950 ‘|cap.+S.Se | 13161 140,20 - |Energia NORMAL
JPeso do Cilindro (g) 4170 4185 4290 4170 4170 -|P. Agua 4,17 3,90 |[N°Golpes 12
Solo Umido (g) 3685 3955 4200 4010 3780 |P.capsula 20,01 20,31 |N°Cams 5
Volume do Cilindro (cm?) 2065 2046 2060 2077 2065 |P. S. Seco 111,60 | 119,89 |Alt. Inicial
|Massa Esp. Umida (g/cm?) 1,785 1,933 2,039 1,931 1,831 [Teor Umid. 3,7 3,3 Soquete (g) 4536
Capsula N°. Umid. méd 3,5 Disco (cm) 6,35
Agua Adicionada (cm?)
Capsula + Solo Seco (g)
|Peso da Agua (g) RESULTADOS
IPeso da Capsula (g)
[Peso do solo seco (g) Hot 9.3 %
Teor de Umidade (%) 5,6 7.6 9,7 11,8 13,8 Dmax 1,862 g/cm3
|Massa Esp. Seca (g/icm?) 1,691 1,796 | 1,859 | 1,728 | 1,608
ENSAIO DE EXPANSAO
DATA TEMPO (h) LEIT | Lem | BT | Lem | LEIT .S.C. 16,7 %
17/5/2016 0 0,00 0,00 0,00
18/5/2016 24 0,00 0,00 0,00 EXP. 0,14 %
19/5/2016 48 0,00 0,00 0,00
20/5/2016 72 0,00 0,00 0,00
21/5/2016 96 0,250,140 0,08
Expanséo (%) 0,22 0,12 0,05
ENSAIO DE PENETRACAO N°. PRENSA 1 K= 0,1125
TEMPO (h) | PENETRAGCAO | LEIT. | PRESS.| LEIT. 0,05 LEIT PRESS. LEIT. | PRESS. LEIT. PRESS.
0.5 0.63 (mm) 30 3,37 37 4,16 21 2,36
1,0 1,27 45 5,06 50 5,62 34 3,82
1,5 1,90 66 7,42 74 8,32 47 5,29
2,0 2,54 82 9,22 98 11,0 61 6,86
4,0 5,08 122 13,72 155 17,43 89 10,01
6,0 7,62 133 14,96 190 21,37 106 11,97
8,0 10,16 155 17,48 222 24,97 124 13,98
10,0 12,7 167 18,74 238 26,77 133 14,99
PRESSAO | PRESS /2,54 mm PC= 9,22 PC= 11,02 PC= 6,86
CORRIG. | PRESS /5,08 mm PC= 13,72 PC= 17,43 PC= 10,01
1sC. PC/0,7031 ISC= 13,12 ISC= 15,68 ISC= 9,76
PC/1,0546 ISC= 13,01 ISC= | 16,53 ISC= 9,49 A
1.5.C. ADOTADO 13,12 Vil 1663 ] 9,76/ /
\ b M
Eng? Paulo Afonso A. Dorga *
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ENGENHARIA E
A R CTECNOLOGIA LTDA

DIVISAO ENG. DA QUALIDADE

Cliente: GRIFO ARQUITETURA LTDA Cert.:  198/16
Obra: SESC ITUIUTABA MG
A/C.: ENG IGOR
Obs.: CAMADA PROFUNDIDADE (cm) TIPO DE MATERIAL
subleito - areia siltosa
Amostra OPERADOR : DATA COLETA
ST04 MARCELO -
Teor de Umidade (%) 5,9 8,0 10,0 12,1 14,2 Umidade Higroscoépica Peso Umid. 6000
Agua Adicionada 120,0 240,0 360,0 480,0 600,0- - |Capsula N¢ 4 7 Peso Seco 5779
Cilindro N°. 18 46 4 21 18 |Cap.+S.Um. 140,76 144,49 Condigées do ensaio
Cilindro + Solo Umido (g) 7900 8300 8535 8335 8000 |Cap.+S. Se 136,30 | 139,78  |Energia NORMAL
|Peso do Cilindro (g) 4230 4200 4245 4265 4230- - |P. Agua 4,46 471  |N°Golpes 12
Solo Umido (g) 3670 4100 4290 4070 3770 |P.capsula 19,21 16,67 - |N° Cams 5
Volume do Cilindro (cm?) 2064 2072 2055 2062 2064 |P. S. Seco 117,09 | 123,11 |Al. Inicial
|Massa Esp. Umida (g/cm?) 1,778 1,979 2,088 1,974 1,827 [Teor Umid. 3,8 3,8 Soquete (g) 4536
Capsula N°. Umid. méd 3,8 Disco (cm) 6,35
Agua Adicionada (cm?)
Capsula + Solo Seco (g)
[Peso da Agua (g) RESULTADOS
IPeso da Capsula (g)
[Peso do solo seco (g) Hot 9,7 %
Teor de Umidade (%) 59 8,0 10,0 12,1 14,2 Dmax 1,900 g/cm?3
IMassa Esp. Seca (g/cm3) 1,679 1,833 1,897 1,761 1,600
ENSAIO DE EXPANSAO
DATA TEMPO (h) LEIT | Lem | BT | Lem | LEIT .S.C. 16,8 %
17/5/2016 0 0,00 0,00 0,00
18/5/2016 24 0,00 0,00 0,00 EXP. 0,12 %
19/5/2016 48 0,00 0,00 0,00
20/5/2016 72 0,00 0,00 0,00
21/5/2016 96 0,200,130 0,09
Expanséo (%) 0,17 0,11 0,08
ENSAIO DE PENETRAGAO N°. PRENSA 1 K= 0,125
TEMPO (h) | PENETRAGAO LEIT. | PRESS.| LEIT. 0,05 LEIT PRESS. LEIT. | PRESS. LEIT. PRESS.
0.5 0.63 (mm) 26 2,92 29 3,26 20 2,25
1,0 1,27 39 4,39 49 5,51 35 3,94
1,5 1,90 53 5,96 70 7,87 49 5,51
2,0 2,54 67 7,54 106 11,9 62 6,97
4,0 5,08 94 10,57 149 16,76 87 9,79
6,0 7,62 132 14,80 188 21,15 105 11,84
8,0 10,16 151 16,93 215 24,18 120 13,54
10,0 12,7 168 18,90 240 27,00 134 15,12
PRESSAO | PRESS /2,54 mm PC= 7,54 PC= 11,92 PC= 6,97
CORRIG. | PRESS /5,08 mm PC= 10,57 PC= 16,76 PC= 9,79
LS.C. PC/0,7031 ISC= 10,72 ISC= 16,96 ISC= 9,92
PC/1,0546 ISC= 10,03 ISC= | 1589 ISC= 9,28 1
.S.C. ADOTADO 10,72 /| 16pe ) 9,92/
\ b M
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ENGENHARIA E
A R CTECNOLOGIA LTDA

DIVISAO ENG. DA QUALIDADE

Cliente: GRIFO ARQUITETURA LTDA Cert.: 197/16
Obra: SESC ITUIUTABA MG
A/C.: ENG IGOR
Obs.: CAMADA PROFUNDIDADE (cm) TIPO DE MATERIAL
subleito - areia siltosa
Amostra OPERADOR : DATA COLETA
STO03 MARCELO -
Teor de Umidade (%) 5,9 79 10,0 12,1 14,1 Umidade Higroscoépica Peso Umid. 6000
Agua Adicionada 180,0- |- -300,0 | '420,0- | -540,0- -| - 660,0- -|Capsula N¢ 42 50 Peso Seco 5836
Cilindro N°. 1 70 109 56 1 Cap.+S.Um. |[: 104,11 110,51 Condigdes do ensaio
Cilindro + Solo Umido (g) 7925 8080 8500 8120 8090 |Cap.+S.Se | 101,66 | 108;10 - |Energia NORMAL
|Peso do Cilindro (g) 4240 4150 4290 4115 4240- - |P. Agua 2,45 241 [N°Golpes 12
Solo Umido (g) 3685 3930 4210 4005 3850 |P.capsula 17,74 18,70° " |N° Cams 5
Volume do Cilindro (cm?) 2068 2032 2060 2076 2068 |P. S. Seco 83,92 89,40 |Alt. Inicial
|Massa Esp. Umida (g/cm?) 1,782 1,934 2,044 1,929 1,862 [Teor Umid. 2,9 2,7 Soquete (g) 4536
Capsula N°. Umid. méd 2,8 Disco (cm) 6,35
Agua Adicionada (cm?)
Capsula + Solo Seco (g)
[Peso da Agua (g) RESULTADOS
IPeso da Capsula (g)
[Peso do solo seco (g) Hot 9.6 %
Teor de Umidade (%) 5,9 7,9 10,0 12,1 14,1 Dmax 1,861 g/cm?3
IMassa Esp. Seca (g/cm3) 1,683 1,792 1,858 1,721 1,632
ENSAIO DE EXPANSAO
DATA TEMPO (h) LEIT | Lem | BT | Lem | LEIT .S.C. 16,8 %
17/5/2016 0 0,00 0,00 0,00
18/5/2016 24 0,00 0,00 0,00 EXP. 0,12 %
19/5/2016 48 0,00 0,00 0,00
20/5/2016 72 0,00 0,00 0,00
21/5/2016 96 S021f 0120 0,06
Expansao (%) 0,18 0,10 0,04
ENSAIO DE PENETRAGAO N°. PRENSA 1 K= 0,125
TEMPO (h) | PENETRAGAO | LEIT. | PRESS.| LEIT. 0,05 LEIT PRESS. LEIT. | PRESS. LEIT. PRESS.
0.5 0.63 (mm) 26 2,92 35 3,94 16 1,80
1,0 1,27 40 4,50 61 6,86 29 3,26
1,5 1,90 55 6,19 89 10,01 42 4,72
2,0 2,54 61 6,86 106 11,9 55 6,19
4,0 5,08 89 10,01 157 17,66 73 8,21
6,0 7,62 143 16,06 204 22,95 114 12,85
8,0 10,16 163 18,35 233 26,21 130 14,68
10,0 12,7 194 21,81 277 31,16 155 17,45
PRESSAO | PRESS /2,54 mm PC= 6,86 PC= 11,92 PC= 6,19
CORRIG. | PRESS /5,08 mm PC= 10,01 PC= 17,66 PC= 8,21
LS.C. PC/0,7031 ISC= 9,76 ISC= 16,96 ISC= 8,80
PC/1,0546 ISC= 9,49 ISC= | 16,75 ISC= 7,79 1
.5.C. ADOTADO 9,76 /| 16h6 ) 8,80/ /
\ b M
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Classificacao HRB:

REGISTRO  ST03 RESULTADOS
FURON®  ST03 Hot 9,6 % 1 .S.C.
DATA:  17/5/2016 Dmax 1,861 glemy 7 Exp.
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ENGENHARIA E
A R CTECNOLOGIA LTDA

DIVISAO ENG. DA QUALIDADE

Cliente: GRIFO ARQUITETURA LTDA Cert.: 196/16
Obra: SESC ITUIUTABA MG
A/C.: ENG IGOR
Obs.: CAMADA PROFUNDIDADE (cm) TIPO DE MATERIAL
subleito - areia siltosa
Amostra OPERADOR : DATA COLETA
ST02 MARCELO -
Teor de Umidade (%) 7,2 9,2 11,3 13,3 15,4 Umidade Higroscopica Peso Umid. 6000
Agua Adicionada 240,01 °360,0 | 480;,0- | 600,0- | - 720,0 |Capsula Ne 32 45 Peso Seco 5823
Cilindro N°. 20 17 38 102 20 Cap.+S.Um. 91,66 103,72 Condigdes do ensaio
Cilindro + Solo Umido (g) 7980 8330 9220 8300 8050 |Cap.+ S. Se 89,34 101,26 * |Energia NORMAL
|Peso do Cilindro (g) 4230 4315 4935 4270 4230 -|P. Agua 2,32 2,46 |N°Golpes 12
Solo Umido (g) 3750 4015 4285 4030 3820 |[P.capsula 14,69 18,20 - |[N°Cams 5
Volume do Cilindro (cm3) 2082 2053 2062 2068 2082 |P. S. Seco 74,65 83,06 |Alt. Inicial
|Massa Esp. Umida (g/cm?) 1,801 1,956 2,078 1,949 1,835 [Teor Umid. 3,1 3,0 Soquete (g) 4536
Capsula N°. Umid. méd 3,0 Disco (cm) 6,35
Agua Adicionada (cm?)
Capsula + Solo Seco (g)
|Peso da Agua (g) RESULTADOS
IPeso da Capsula (g)
[Peso do solo seco (g) Hot 10,9 %
Teor de Umidade (%) 7,2 9,2 11,3 133 15,4 Dmax 1,870 g/cm3
|Massa Esp. Seca (g/cm?) 1,681 1,791 1,867 1,720 1,590
ENSAIO DE EXPANSAO
DATA TEMPO (h) LEIT | Lem | BT | Lem | LEIT .S.C. 18,1 %
17/5/2016 0 0,00 0,00 0,00
18/5/2016 24 0,00 0,00 0,00 EXP. 0,10 %
19/5/2016 48 0,00 0,00 0,00
20/5/2016 72 0,00 0,00 0,00
21/5/2016 96 207 f 0,10 0,06
Expanséo (%) 0,15 0,09 0,04
ENSAIO DE PENETRAQAO N°. PRENSA 1 K= 0,125
TEMPO (h) PENETRAQAO LEIT. PRESS. LEIT. 0,05 LEIT PRESS. LEIT. PRESS. LEIT. PRESS.
0.5 0.63 (mm) 22 2,47 33 3,71 10 1,12
1,0 1,27 38 4,27 58 6,52 23 2,59
1,5 1,90 54 6,07 83 9,34 35 3,94
2,0 2,54 71 7,99 112 12,6 48 5,40
4,0 5,08 117 13,16 165 18,56 72 8,10
6,0 7,62 140 15,75 200 22,50 112 12,60
8,0 10,16 165 18,50 235 26,43 132 14,80
10,0 12,7 175 19,68 250 28,12 140 15,75
PRESSAO | PRESS /2,54 mm PC= 7,99 PC= 12,60 PC= 5,40
CORRIG. | PRESS /5,08 mm PC= 13,16 PC= 18,56 PC= 8,10
1S.C. PC/0,7031 ISC= 11,36 ISC= 17,92 ISC= 7,68
PC/1,0546 Isc= | 1248 | 1sc= [ 1760 ISC= 7,68
.5.C. ADOTADO 12,48 /| 17k ) 7,68/ /
\ b M
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DIVISAO ENG. DA QUALIDADE

Cliente: GRIFO ARQUITETURA LTDA Cert.: 195/16
Obra: SESC ITUIUTABA MG
A/C.: ENG IGOR
Obs.: CAMADA PROFUNDIDADE (cm) TIPO DE MATERIAL
subleito - areia siltosa
Amostra OPERADOR : DATA COLETA
STO1 MARCELO -
Teor de Umidade (%) 71 9,1 11,2 13,3 15,3 Umidade Higroscopica Peso Umid. 6000
Agua Adicionada 240,0 360,0 480,0 600,0 720,0- - |Capsula N2 24 25 Peso Seco 5827
Cilindro N°. 39 155 133 140 39 Cap.+S.Um. 153,75 145,29 Condigdes do ensaio
Cilindro + Solo Umido (g) 7970 8405 9570 9010 8100 ' |Cap.+ S. Se 149,66 141,93 ' |Energia NORMAL
|Peso do Cilindro (g) 4250 4310 5260 4960 4250 - |P. Agua 4,09 3,36 |N°Golpes 12
Solo Umido (g) 3720 4095 4310 4050 3850 |P.capsula 20,41 20,06- - |N°Cams 5
Volume do Cilindro (cm?) 2032 2063 2077 2059 2032 |P. S. Seco 129,25 121,87 |Alt. Inicial
IMassa Esp. Umida (g/cm?) 1,831 1,985 2,075 1,967 1,895 |[Teor Umid. 3,2 2,8 Soquete (g) 4536
Capsula N°. Umid. méd 3,0 Disco (cm) 6,35
Agua Adicionada (cm?)
Capsula + Solo Seco (g)
|Peso da Agua (g) RESULTADOS
IPeso da Capsula (g)
[Peso do solo seco (g) Hot 10,7 %
Teor de Umidade (%) 7.1 9,1 11,2 133 15,3 Dmax 1,871 g/cm3
|Massa Esp. Seca (g/cm?) 1,710 1,819 1,866 1,737 1,643
ENSAIO DE EXPANSAO
DATA TEMPO (h) LEIT | Lem | BT | Lem | LEIT .S.C. 17,9 %
17/5/2016 0 0,00 0,00 0,00
18/5/2016 24 0,00 0,00 0,00 EXP. 0,10 %
19/5/2016 48 0,00 0,00 0,00
20/5/2016 72 0,00 0,00 0,00
21/5/2016 96 0,180,100 0,04
Expanséo (%) 0,16 0,09 0,03
ENSAIO DE PENETRAQAO N°. PRENSA 1 K= 0;1125
TEMPO (h) | PENETRACAO LEIT. PRESS. LEIT. 0,05 LEIT PRESS. LEIT. PRESS. LEIT. PRESS.
0.5 0.63 (mm) 30 3,37 36 4,05 20 2,25
1,0 1,27 43 4,84 60 6,75 29 3,26
1,5 1,90 57 6,41 85 9,56 39 4,39
2,0 2,54 70 7,87 110 12,4 50 5,62
4,0 5,08 108 12,15 168 18,90 79 8,89
6,0 7,62 137 15,35 195 21,93 109 12,28
8,0 10,16 160 17,95 228 25,65 128 14,36
10,0 12,7 182 20,47 260 29,24 146 16,38
PRESSAO | PRESS /2,54 mm PC= 7,87 PC= 12,37 PC= 5,62
CORRIG. | PRESS /5,08 mm PC= 12,15 PC= 18,90 PC= 8,89
1S.C. PC/0,7031 ISC= 11,20 ISC= 17,60 ISC= 8,00
PC/1,0546 Isc= | 1152 | 1sc= | 1792 ISC= 8,43 1
.S.C. ADOTADO 11,52 /] 17ke ] 8,43/ /
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